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Scharakteryzowano podstawowe trendy w rozwoju krajowej poda!y kruszyw naturalnych  ama-
nych w ostatnich dwudziestu latach. Szczegó owej analizie poddano zmiany w strukturze asortymen-
towej produkcji tych kruszyw, z rosn"c" rol" kruszyw granitowych i amfibolitowo-migmatytowych 
oraz kruszyw ze ska  osadowych. Przedstawiono tak!e zasadnicze zmiany w strukturze geograficznej 
produkcji, a zw aszcza jej rozwój we wschodniej cz#$ci województwa dolno$l"skiego i wschodniej 
cz#$ci województwa $wi#tokrzyskiego. Podkre$lono znaczenie procesów konsolidacji w asno$ciowej 
dla rozwoju tej bran!y, a tak!e rol# konkurencji, jak" s" dla kruszyw krajowych dostawy kruszyw 
z krajów s"siednich.  

1. WST%P 

Krajowy rynek kruszyw naturalnych  amanych przeszed  w ostatnich dwudziestu 
latach gruntowne przeobra!enia. Po trzykrotnym ograniczeniu zapotrzebowania na te 
kruszywa na pocz"tku lat 1990., w drugiej po owie tej dekady, nast"pi o jego odbu-
dowanie do poprzednich wielko$ci, tj. oko o 30 mln t/r., co mia o zwi"zek z pojawie-
niem si# powa!niejszych inwestycji w budownictwie drogowym, kolejowym i prze-
mys owym. Lata 2000–2001 przynios y ograniczenie zu!ycia kruszyw  amanych 
o ponad 10%, do oko o 26 mln t/r., co zwi"zane by o g ównie ze spowolnieniem tem-
pa rozwoju gospodarczego kraju [1, 2]. Niezwykle dynamiczny rozwój popytu na 
kruszywa naturalne  amane, notowany od 2004 r., a szczególnie od 2007 r., jest  
rezultatem m.in. zwi#kszenia poziomu wykorzystywanych $rodków pomocowych 
Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. 
W rezultacie nast"pi  skokowy wzrost tego zapotrzebowania o 120% w stosunku do 
poziomu z roku 2003, osi"gaj"c rekordow" wielko$& ok. 60 mln t w 2009 r. W 2010 
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roku tempo rozwoju zapotrzebowania na kruszywa naturalne  amane nie by o ju! tak 
intensywne, a  "czna jego wielko$& wzros a prawdopodobnie ju! tylko nieznacznie. 

Bardzo silny wzrost krajowego popytu na omawiane kruszywa znalaz  swoje od-
zwierciedlenie w systematycznie rosn"cej wielko$ci krajowej poda!y tych surowców, 
jak równie! wzro$cie ich dostaw z importu, nieco zahamowanym dopiero w 2009 r. 
Obecny obraz rynku kruszyw  amanych w Polsce jest ju! ca kowicie odmienny od 
stanu sprzed dwudziestu lat, zarówno pod wzgl#dem jako$ci kruszyw, ich struktury 
asortymentowej (w tym udzia u kruszyw z ró!nych odmian ska ), struktury geogra-
ficznej ich wytwarzania, a tak!e g ównych dostawców wobec post#puj"cej konsolida-
cji w asno$ciowej tej bran!y. 

2. TRENDY KRAJOWEJ PODA'Y KRUSZYW NATURALNYCH (AMANYCH 

Ska y przydatne do produkcji kruszyw naturalnych  amanych (dokumentowanych 
w grupie z ó! kamieni  amanych i blocznych) wyst#puj" przede wszystkim na Dolnym 
)l"sku (54%), w Górach )wi#tokrzyskich (22%), w Karpatach (12%) i w regionie 
$l"sko-krakowskim (9%). Oko o 3% zasobów przypada na inne regiony kraju. Ogó em 
wg stanu na 31.12.2009 r. udokumentowanych by o w Polsce 685 z ó! kamieni   ama-
nych i blocznych, a ich  "czne zasoby bilansowe wynosi y 9784 mln t [3].  
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Rys. 1. Rozwój wydobycia ska  ze z ó! kamieni  amanych i blocznych w latach 1989–2009  

Fig. 1. Development of mining output from crushed and dimension stone deposits in the years 1989–2009 
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Dla porównania, w 1990 r. w Polsce by y udokumentowane 444 z o!a o zasobach 
8259 mln t. Warto te! zwróci& uwag#, !e w ostatnim czasie kopalinami do produkcji 
takich kruszyw w rosn"cej ilo$ci sta y si# tak!e wapienie dokumentowane dla potrzeb 
przemys u wapienniczego i cementowego (tzw. wapienie przemys owe), dolomity 
dokumentowane dla potrzeb przemys u materia ów ogniotrwa ych i hutnictwa (tzw. 
dolomity przemys owe), w mniejszym stopniu dolomity pozyskiwane ubocznie jako 
odpad ze wzbogacania grawitacyjnego w kopalniach rud Zn-Pb.  

Wydobycie po spadku do niespe na 14 mln t/r. w latach 1993–1994, w 2000 r. po-
nownie zbli!y o si# do 25 mln t. Po ograniczeniu w latach 2001–2002 o oko o 
2 mln t/r., w latach 2003–2009 wydobycie to intensywnie ros o do rekordowego po-
ziomu 53,1 mln t w 2009 r. (rys. 1). Warunki geologiczne i lokalizacja z ó! sprawiaj", 
!e wydobycie skoncentrowane jest na po udniu Polski z wyra*n" dominacj" woje-
wództwa dolno$l"skiego z 47–53%  "cznego wydobycia. Oko o 24–27% udzia  ma 
województwo $wi#tokrzyskie (udzia  rosn"cy), 10–13% ma opolskie, 6–8% $l"skie 
i 3–4% opolskie. 

Produkcja kruszyw naturalnych  amanych w Polsce od 1993 r. systematycznie 
wzrasta a, dzi#ki czemu w 1999 r. osi"gn# a poziom 30 mln t. W latach 2003–2009, 
g ównie wskutek intensywnego rozwoju budownictwa infrastrukturalnego, ich pro-
dukcja wzros a a! o niemal 120% do 57,9 mln t w 2009 r. (rys. 2).  
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Rys. 2. Gospodarka kruszywami naturalnymi  amanymi w Polsce w latach 1989–2009 [mln t] 
Fig. 2. Natural crushed aggregates statistics in Poland in the years 1989–2009 [Mt] 
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W 2010 roku wzrost ten nie by  ju! tak intensywny, ale  "czna produkcja prawdo-

podobnie przekroczy a 60 mln t. Warto zwróci# uwag$, !e wielko%# produkcji kru-

szyw  amanych by a przez kilka ostatnich lat wi$ksza od oficjalnej wielko%ci wydoby-

cia ze z ó! kamieni  amanych i blocznych. Fakt ten by  konsekwencj" u!ytkowania do

produkcji kruszyw  amanych tak!e cz$%ci wapieni ze z ó! rozpoznanych dla przemy-

s u wapienniczego i cementowego (4–6 mln t/r.), dolomitów ze z ó! dolomitów prze-

mys owych (ok. 2 mln t/r.), a tak!e dolomitów b$d"cych odpadem przeróbczym

w kopalniach rud Zn-Pb (0,9–1,5 mln t/r.) [1, 2].

3. ZMIANY STRUKTURY KRAJOWEJ PODA&Y

Budowa geologiczna Polski, uwarunkowania %rodowiskowe mo!liwo%ci zagospo-

darowania poszczególnych z ó! kopalin do produkcji kruszyw  amanych, a tak!e –

w istotnym stopniu – tradycje krajowego górnictwa skalnego sprawiaj", !e g ównymi

ska ami u!ytkowanymi do produkcji takich kruszyw w Polsce s":  bazalty, melafiry,

granity i gabra-diabazy w%ród ska  magmowych, amfibolity i migmatyty w%ród ska 
metamorficznych oraz dolomity, wapienie i piaskowce w%ród ska  osadowych (rys. 3).
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Rys. 3. Udzia  g ównych typów ska  w  "cznej produkcji kruszyw naturalnych  amanych

Fig. 3. Shares of main rock types in total natural crushed aggregates production
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Struktura rodzajowa wydobycia kopalin do produkcji kruszyw  amanych wskazuje 
na wyra*n" dominacj# ska  magmowych: ich udzia  po chwilowym spadku do 48% 
w 2002 r., zwi#kszy  si# do 50–51% w latach 2006–2008, by ulec ograniczeniu do 
44% w 2009 r. Najbardziej intensywnie w tej grupie ska  s" eksploatowane bazalty 
(cho& w 2009 r. ich wydobycie spad o do 8,4 mln t w 23 kopalniach), granity (wzrost 
wydobycia do 6,4 mln t w 2009 r. w ponad 30 kopalniach), gabro-diabaz (trzy kopal-
nie, 3,2 mln t w 2009 r.) oraz melafiry (trzy czynne kopalnie, 3,2 mln t w 2009 r.). 
Pojedyncze kopalnie porfiru i sjenitu maj" mniejsze znaczenie. Niemal wszystkie ka-
mienio omy ska  magmowych s" zlokalizowane na Dolnym )l"sku, z wyj"tkiem 
2 kopal+ (porfiru i diabazu) w rejonie Krakowa. Asortyment produkcji tych zak adów 
jest zró!nicowany: w licznych zmodernizowanych lub nowych dominuje produkcja 
grysów, podczas gdy w innych – kli+ca, t ucznia, kamienia  amanego czy kamienia do 
robót hydrotechnicznych [1].  

Stosunkowo niewielka, cho& ostatnio szybko rosn"ca jest produkcja kruszyw  
 amanych ze ska  metamorficznych, prowadzona wy "cznie na Dolnym )l"sku. Czynne 
s" pojedyncze kopalnie amfibolitu, serpentynitu, gnejsu, migmatytu. Dzi#ki rozwojo-
wi produkcji w nowej kopalni amfibolitu i migmatytu Pi awa Górna, a tak!e 
w istniej"cej kopalni serpentynitu Nas awice i nowej kopalni gnejsu Doboszowice I, 
 "czna produkcja górnicza ska  metamorficznych do produkcji kruszyw  amanych 
w 2009 r. osi"gn# a 5,3 mln t wobec niespe na 1 mln t w 2005 r. Udzia  tej grupy ska  
w  "cznym wydobyciu wynosi ju! blisko 10%. 

Udzia  ska  osadowych w  "cznym wydobyciu do produkcji kruszyw  amanych jest 
powa!ny, wynosz"c 42–46% w ostatnich latach. Najwi#ksze znaczenie maj" tu dolo-
mity (10,4 mln t w 2009 r.) i wapienie (7,3 mln t), wyra*nie mniejsze, cho& tak!e ro-
sn"ce – piaskowce (wzrost do 4,4 mln t w 2009 r.) i piaskowce kwarcytowe (1,8 mln t), 
a marginalne szarog azy i inne ska y osadowe. Wydobycie wapieni tradycyjnie skon-
centrowane jest w regionie $wi#tokrzyskim (kilkana$cie kopal+), przy pojedynczych 
zak adach zlokalizowanych w pozosta ych cz#$ciach kraju. Kruszywa wapienne s" 
wytwarzane w powa!nych i wci"! rosn"cych ilo$ciach na z wapieni ze z ó! wapieni 
przemys owych. Wydobycie dolomitów do produkcji kruszyw ma miejsce w regio-
nach $l"sko-krakowskim (8 kopal+) i $wi#tokrzyskim (6). Poza tym kruszywa dolomi-
towe s" pozyskiwane z dolomitów b#d"cych odpadem ze wzbogacania grawitacyjnego 
w kopalniach rud Zn-Pb, a tak!e z zak adów dostarczaj"cych przemys owy  
kamie+ dolomitowy. Wydobycie piaskowców pochodzi g ównie z Karpat, gdzie czyn-
ne s" 6 du!e i oko o 30 mniejszych  omów, natomiast piaskowców kwarcytowych – 
z dwóch du!ych kopal+ w rejonie Kielc. Spo$ród innych ska  osadowych wykorzy-
stywane s" te! szarog azy z trzech kopal+ na Dolnym )l"sku i Opolszczy*nie. 

Ostatnie dziesi#& lat przynios y wyra*ny spadek udzia u i znaczenia kruszyw  
bazaltowych na rynku polskim. Ich udzia  w produkcji  "cznej zmala  z 20% do 
ok. 14%, cho& w uj#ciu ilo$ciowym ich produkcja wzros a o ok. 40%, a liczba czyn-
nych zak adów produkcji kruszyw bazaltowych wzros a z 18 do 23. Znacznie powa!-
niejszy spadek znaczenia zanotowa y kruszywa melafirowe, których udzia  w rynku 
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zmala  o ponad po ow#, cho& w uj#ciu ilo$ciowym ich produkcja zmala a tylko o kil-
kana$cie procent. W$ród innych ska  magmowych zauwa!y& warto stabilny udzia  
w rynku i rosn"c" produkcj# kruszyw z gabra i diabazu, a tak!e co szczególnie warte 
jest podkre$lenia – intensywny rozwój produkcji kruszyw granitowych. Ich udzia  
w krajowej poda!y wzrós  w ci"gu dziesi#ciu lat z 4% do 10%, a  "czna produkcja 
czterokrotnie. Sta o si# tak g ównie za spraw" budowy zak adów przy kopalniach do-
starczaj"cych kamienie bloczne. W rezultacie liczba du!ych zak adów kruszyw grani-
towych wzros a z zaledwie dwóch w latach 1990. do dziesi#ciu obecnie. W grupie 
zak adów z kruszywami ze ska  metamorficznych pojawi  si# najwi#kszy obecnie za-
k ad kruszywowy w Polsce – kopalnia amfibolitu i migmatytu Pi awa Górna; jej 
udzia  w krajowej produkcji kruszyw  amanych osi"gn"  w 2009 r. ponad 5%.  

Podkre$li& nale!y, !e ponad 120% wzrost produkcji kruszyw  amanych w ostatnich 
latach by  mo!liwy dzi#ki rozwojowi produkcji kruszyw ze ska  w#glanowych –  
dolomitów i wapieni. Ich udzia  w  "cznej produkcji takich kruszyw nie ulega  zasad-
niczym zmianom (20–24% udzia  kruszyw dolomitowych i 18–24% kruszyw wapien-
nych), to w uj#ciu ilo$ciowym w ostatnim dziesi#cioleciu produkcja kruszyw wapien-
nych wzros a o ponad 80%, a dolomitowych o ponad 70%. Warto wreszcie odnotowa& 
ponowny wzrost znaczenia – od 2006 r. – kruszyw piaskowcowych (w tym 
z piaskowców kwarcytowych). Ich udzia  w  "cznej produkcji kruszyw wzrós  z 7% 
do 10%, a w uj#ciu ilo$ciowym wzrós  niemal trzykrotnie. W asortymentowej struktu-
rze produkcji nast"pi o ostatnio wyra*ne zwi#kszenie udzia u grysów do 60–65%.  

4. ZMIANY STRUKTURY GEOGRAFICZNEJ KRAJOWEJ PODA'Y  

W strukturze geograficznej produkcji kruszyw  amanych w Polsce (tab. 1, rys. 4) 
wci"! zaznacza si# wybitna dominacja województw dolno$l"skiego, którego udzia  
wzrós  ostatnio z 34% do 38%. Do roku 2005 rós  udzia  województwa ma opolskiego 
(nawet do ponad 23%), ale w ostatnim czasie produkcja kruszyw  amanych w tym 
województwie uleg a widocznemu ograniczeniu, a udzia  spad  do 15% (tab. 1).  

Tabela 1  
Struktura geograficzna produkcji kruszyw naturalnych  amanych w Polsce [4, 5] 

 2001 2003 2005 2007 2009 

Województwo ilo$& 
[tys.t] 

udzia  
[%] 

ilo$& 
[tys.t] 

udzia  
[%] 

ilo$& 
[tys.t] 

udzia  
[%] 

ilo$& 
[tys.t] 

udzia  
[%] 

ilo$& 
[tys.t] 

udzia  
[%] 

Dolno$l"skie 8720 34,1 9079 34,4 12160 36,7 17508 37,4 22045 38,1 
Ma opolskie 5002 19,5 5511 20,9 7774 23,5 9665 20,6 8790 15,2 
Opolskie 1070 4,2 1901 7,2 1664 5,0 1510 3,2 1380 2,4 
)l"skie 2315 9,0 2317 8,8 3176 9,6 5420 11,6 11502 19,8 
)wi#tokrzyskie 7692 30,1 6829 25,9 6933 20,9 10474 22,4 11910 20,6 
Pozosta e 665 3,1 767 2,8 1391 4,2 2279 4,9 2276 3,9 
Razem 25593  30324  33099  46855  57903  
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Z drugiej strony w tym samym czasie skokowo wzros a produkcja w wojewódz-
twie $l"skim, a jego udzia  w produkcji  "cznej si#gn"  niemal 20%. Od wielu lat 
udzia  producentów $wi#tokrzyskich w  "cznej poda!y kszta tuje si# na poziomie  
ponad 20% (rys. 4), cho& w wymiarze ilo$ciowym ich produkcja wzros a skokowo od 
2007 r. Rola producentów z Opolszczyzny systematycznie ulega obni!eniu (obecnie 
poni!ej 3%), ostatnio tak!e w uj#ciu ilo$ciowym (rys. 4, 5). 
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Rys. 4. Struktura geograficzna produkcji kruszyw naturalnych  amanych w Polsce 

Fig. 4. Geographic structure of natural crushed aggregates production in Poland 
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Rys. 5. Wielko$& produkcji kruszyw naturalnych  amanych w Polsce w rozbiciu na województwa 
Fig. 5. Natural crushed aggregates production in Poland, by voivodeship 
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Tabela 2  

Udzia  wa!niejszych powiatów w  "cznym wydobyciu kamieni  amanych do produkcji kruszyw [1, 3]  

 
Województwo 

 
Powiat 

1990 1999 2009 
udzia  
[%] 

miejsce 
powiatu 

udzia  
[%] 

miejsce 
powiatu 

udzia   
[%] 

miejsce 
powiatu  

 
 
 
 
 
 
Dolno$l"skie 

)widnica 5,8 6 5,9 5 10,5 2 
Dzier!oniów 0,2 30 0,9 24 7,5 3 
Z"bkowice )l. 2,0 12 1,0 23 4,7 4 
Wa brzych 8,1 3 14,3 1 4,4 5 
K odzko 2,3 10 8,0 3 4,2 6 
Z otoryja 7,7 5 7,7 4 4,1 8 
Jawor 3,1 9 3,7 9 2,5 12 
Strzelin 1,3 17 1,9 15 2,4 13 
Luba+ 7,9 4 4,8 7 2,1 16 
Wroc aw 2,1 11 2,1 13 1,9 17 
Zgorzelec 2,0 13 1,1 21 1,7 18 
Lwówek )l. 0,9 20 1,7 16 1,4 22 
Legnica 0,2 28 0,1 30 1,0 24 

Ma opolskie 
Kraków 8,2 2 5,2 6 4,1 7 
Nowy S"cz 4,5 7 2,9 10 2,2 15 

Opolskie Opole 4,4 8 4,1 8 1,5 20 
Podkarpackie Krosno 0,5 26 1,1 22 1,6 19 
 
)l"skie 

 

B#dzin 1,5 15 2,0 14 4,0 9 
Cieszyn 1,1 19 1,6 18 2,3 14 
Bieru+-L#dziny 0,5 25 1,1 20 1,4 21 

)wi#to- 
krzyskie 

Kielce 14,7 1 14,2 2 16,9 1 
Opatów 1,3 16 2,1 12 3,7 10 
Staszów 1,2 18 2,2 11 3,5 11 
Skar!ysko 1,9 14 1,7 17 1,1 23 

Z analizy zmian koncentracji produkcji kruszyw  amanych w Polsce w ostatnich 
20 latach w uj#ciu powiatowym (tab. 2) wynika, !e: 

– Na Dolnym )l"sku zasadniczo wzros o znaczenie rejonu )widnicy–Strzegomia 
za spraw" rozwoju produkcji kruszyw granitowych, rejonu Dzier!oniowa – 
udost#pnienie z o!a Pi awie Górna, a tak!e powiatu z"bkowickiego; rozwojem 
produkcji kruszyw gabrowych, bazaltowych i gnejsowych w kopalniach Bra-
szowice, Targowica i Doboszowice. Znacz"co zmala o znaczenie rejonu wa -
brzyskiego – zamkni#cie kopalni melafiru Borówno, ograniczenie produkcji 
w melafiru w kopalni Rybnica Le$na), jak równie! udzia  w rynku tradycyjnych 
dostawców kruszyw bazaltowych z powiatu z otoryjskiego, jaworskiego 
i luba+skiego. 
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– Bardzo wyra*nemu ograniczeniu uleg  udzia  w rynku kruszyw bazaltowych 
z Opolszczyzny oraz porfirowych i diabazowych z rejonu Krzeszowic w powie-
cie krakowskim, i to mimo utrzymania (Opolszczyzna) lub nawet pewnego 
zwi#kszenia wolumenu produkcji (Krzeszowice). 

– Powiat kielecki zachowa  pozycj# najwi#kszego dostawcy kruszyw  amanych 
w Polsce (dolomitowych, wapiennych, piaskowcowych) za spraw" rozwoju 
produkcji w istniej"cych kopalniach (Ja*wica, Morawica, Józefka, Radkowice-
Podwole, Wi$niówka) oraz uruchomienia kilku nowych zak adów w rejonie 
(agowa.  

– W regionie $wi#tokrzyskim ros a powiatu opatowskiego i staszowskiego (roz-
budowa kopal+ wapieni i dolomitów Budy, Piskrzyn, Jurkowice, Wymys ów, 
uruchomienie nowych zak adów Wszachów i 'urawniki).  

– Znacznie wzros o znaczenie na rynku lokalnym kruszyw z powiatu b#dzi+skie-
go w województwie $l"skim, g ównie z kopalni dolomitu Nowa Wioska i Bru-
dzowice–Siewierz. 

Warto te! zauwa!y&, !e w powiecie kieleckim poziom eksploatacji kamieni  ama-
nych do produkcji kruszyw w 2009 r. zbli!y  si# do 10 mln t, w powiecie $widnickim 
przekracza  5 mln t, w powiecie dzier!oniowskim – 4 mln t, a w powiatach z"bkowic-
kim, wa brzyskim k odzkim i z otoryjskim na Dolnym )l"sku, a tak!e w krakowskim, 
b#dzi+skim, opatowskim i staszowskim przekracza  2 mln t/r. 

Przeprowadzona analiza stopnia intensyfikacji wydobycia kamieni do produkcji 
kruszyw  amanych, wyra!onego w tonach wydobycia na km2 powierzchni  powiatu, 
wykaza a !e dwadzie$cia lat temu najbardziej intensywna eksploatacja tej grupy  
kopalin wyst#powa a w obecnym powiecie luba+skim, wa brzyskim, z otoryjskim 
i $widnickim na Dolnym )l"sku, a tak!e w obecnym powiecie krakowskim ziemskim 
i kieleckim ziemskim. Aktualnie najbardziej intensywna eksploatacja nadal prowa-
dzona jest w powiecie $widnickim, wa brzyskim, kieleckim ziemskim i z otoryjskim, 
ale w grupie tej pojawi y si# i inne powiaty, w szczególno$ci – dzier!oniowski i z"b-
kowicki na Dolnym )l"sku oraz b#dzi+ski i bieru+sko-l#dzi+ski na Górnym )l"sku. 
Intensywno$& eksploatacji kamieni  amanych powy!ej 3 tys. t/km2 wyst#puje obecnie 
a! w o$miu powiatach, podczas gdy 20 lat temu dotyczy o to tylko obszarów dwóch 
obecnych powiatów. Nale!y te! podkre$li&, !e intensywno$& eksploatacji kamieni 
 amanych, w odniesieniu do 1990 r., wzros a ponadpi#ciokrotnie a! w dziesi#ciu po-
wiatach, w tym najbardziej w powiecie dzier!oniowskim i z"bkowickim na Dolnym 
)l"sku, b#dzi+skim i bieru+sko-l#dzi+skim na Górnym )l"sku, oraz opatowskim 
i staszowskim w regionie $wi#tokrzyskim (tab. 3). Potwierdza to obserwacj# o wyra*-
nym przenoszeniu centrów produkcji kruszyw  amanych poza tradycyjne regiony ich 
pozyskiwania.   
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Tabela 3 
Stopie+ koncentracji wydobycia kruszyw naturalnych !wirowo-piaskowych  

w wa!niejszych powiatach, t/km2 powierzchni powiatu [1, 3, 4] 

Powiat Województwo 1990 1999 2009 
Dzier!oniów Dolno$l"skie 84 466 8670 

)widnica Dolno$l"skie 1568 1915 7815 
B#dzin )l"skie 824 1332 6124 
Bieru+-L#dziny )l"skie 684 1722 4911 

Wa brzych Dolno$l"skie 3146 6608 4693 
Kielce )wi#tokrzyskie 1302 1513 4165 

Z otoryja Dolno$l"skie 2658 3188 3887 
Z"bkowice )l. Dolno$l"skie 509 283 3257 

Luba+ Dolno$l"skie 3680 2652 2724 
Jawor Dolno$l"skie 1048 1509 2392 

Opatów )wi#tokrzyskie 288 554 2265 
Strzelin Dolno$l"skie 402 727 2177 

Staszów )wi#tokrzyskie 268 574 2112 
Kraków Ma opolskie 1333 1014 1840 
Cieszyn )l"skie 307 537 1762 
Skar!ysko )wi#tokrzyskie 949 1003 1605 

K odzko Dolno$l"skie 280 1167 1418 
Zgorzelec Dolno$l"skie 479 303 1107 

Lwówek )l. Dolno$l"skie 246 559 1068 
Kamienna Góra Dolno$l"skie 278 924 1056 

,ród o: obliczenia w asne. 

5. ZNACZENIE NOWYCH ZAK(ADÓW W KRAJOWEJ PODA'Y  

Obecnie czynnych jest ponad 80 zak adów eksploatuj"cych z o!a do produkcji kru-
szyw  amanych o wydobyciu ponad 100 tys. t/r. Wi#kszo$& z nich funkcjonuje na 
Dolnym )l"sku (ponad 50%), regionie $wi#tokrzyskim (ok. 25%) oraz $l"sko-
krakowskim (kilkana$cie procent). 

Wi#kszo$& nowych zak adów, zbudowanych od podstaw (tzw. greenfield) w anali-
zowanym okresie ostatnich 20 lat, powsta o dopiero w po owie ostatniej dekady. Wy-
mieni& tu nale!y przede wszystkim zak ad kruszyw amfibolitowo-migmatytowych 
Pi awa Górna, dwie nowe kopalnie bazaltu oraz kilka kopal+ dolomitu i wapienia 
w rejonie (agowa na wschód od Kielc (tab. 4). Tak!e w najbli!szym czasie niewyklu-
czone jest zagospodarowanie kolejnych z ó!, np. z ó!: bazaltu Gronów, K opotno I, 
Li$ciasta Góra, Targowica-Wschód, gabra Z"bkowice )l"skie, granodiorytu Kluczo-
wa, amfibolitu Ogorzelec I (Dolny )l"sk), a tak!e z ó! dolomitu Radkowice Podwole 
Pó noc i Kowala Ma a, z ó! wapienia w rejonie (agowa (region $wi#tokrzyski). 
W wielu przypadkach inwestycje takie napotykaj" na powa!ne bariery formalne 
i $rodowiskowe. 
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Tabela 4 
Wa!niejsze nowe zak ady produkcji kruszyw naturalnych  amanych w Polsce [1, 3] 

Kopalnia Ska a Województwo Powiat 
Wydobycie [tys. t] 

1990 1994 1999 2004 2009 
I. Kopalnie i zak ady przeróbcze nowe (greenfield) 

Pi awa Górna amfibolit 
/migmatyt Dolno$l"skie Dzier!oniów – – – – 3412 

(agów V wapie+ )wi#tokrzyskie Kielce – – – – 638 
Wszachów I dolomit )wi#tokrzyskie Opatów – – – – 614 
Winna dolomit )wi#tokrzyskie Kielce – – – 259 598 
Nowy Staw wapie+ )wi#tokrzyskie Kielce – – – – 447 
Doboszowice I gnejs Dolno$l"skie Z"bkowice )l. – – – – 364 
K opotno bazalt Dolno$l"skie Lwówek )l. – – – – 332 
Góra Kamienista bazalt Dolno$l"skie Lwówek )l. – – – 259 324 
Imielin-Pó noc dolomit )l"skie Bieru+-L#dziny – – – 170 315 
Skrzelczyce 1 wapie+ )wi#tokrzyskie Kielce – – – – 271 
T umaczów–Gardzie+ melafir Dolno$l"skie K odzko – – – – 77 

II. Wznowienie eksploatacji z nowym zak adem przeróbczym 
)wierki melafir Dolno$l"skie K odzko – – 240 642 761 
Lubie+ bazalt Dolno$l"skie Legnica 37 – – 374 554 
Osielec piaskowiec Ma opolskie Sucha B. 47 – – 91 416 
Le$na–Brzozy bazalt Dolno$l"skie Luba+ 14 – – – 407 
Targowica bazalt Dolno$l"skie Z"bkowice )l. 31 – – – 323 
Gronowskie Wzgórza bazalt Dolno$l"skie Zgorzelec 73 243 – – 313 
Doboszowice  gnejs Dolno$l"skie Z"bkowice )l. 110 53 3 – 40 

III. Zmiana profilu produkcji z nowym zak adem przeróbczym 
Wie$nica granit Dolno$l"skie )widnica 10 0 18 10 946 
Ko$min sjenit Dolno$l"skie Dzier!oniów 40 37 223 382 741 
Siedlimowice (I) granit Dolno$l"skie )widnica 14 8 7 382 709 
Gniewków granit Dolno$l"skie )widnica 215 28 163 139 534 
Strzelin granit Dolno$l"skie Strzelin 30 61 68 30 509 
Go aszyce granit Dolno$l"skie )widnica 8 4 – 31 371 
Libi"! dolomit Ma opolskie Chrzanów 99 22 107 254 364 
Górka granit Dolno$l"skie Strzelin 157 15 115 115 333 
Gocza ków granit Dolno$l"skie )widnica 2 – – – 313 
Strzegów–G#siniec granit Dolno$l"skie Strzelin – – 88 113 224 

Stosunkowo liczne by y równie! wznawiania dzia alno$ci górniczej wraz z uru-
chomieniem nowego zak adu przeróbczego; kopalnia melafiru )wierki, bazaltu  
Lubie+, Le$na–Brzozy, Targowica i Gronowskie Wzgórza oraz kopalni# piaskowca 
Osielec (tab. 4). 

Produkcja kruszyw  amanych by a tak!e rozwijana w zak adach, gdzie najcz#$ciej 
wraz ze zmian" w a$ciciela podejmowano decyzj# o zmianie profilu produkcji,  
najcz#$ciej z kamienia blocznego na produkcj# kruszyw. Wymieni& mo!na kopalnie 
granitu w rejonie Strzegomia i Strzelina, zw aszcza kopalnie Wie$nica, Siedlimowice, 
Gniewków, Strzelin, Go aszyce, a tak!e kopalni# sjenitu Ko$min i dolomitu Libi"! 
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(tab. 4). Rosn cy popyt na kruszywa !amane przyczynia! si" równie# do modernizacji 

i cz"sto znacznej rozbudowy istniej cych zak!adów. Dzi"ki temu produkcja kopal$: 

dolomitu Nowa Wioska, Imielin–Rek i Stare Gliny, gabra Braszowice, piaskowca 

Lipowica wzros!a ponaddziesi"ciokrotnie, kopalni wapienia Budy i amfibolitu Ogo-

rzelec – ponado%miokrotnie, kopal$ wapienia Ja&wica, Celiny i Leszna Górna, dolomi-

tu Jurkowice i bazaltu Winna Góra – ponadsze%ciokrotnie. 

6. KONSOLIDACJA W'ASNO(CIOWA KRAJOWEJ BRAN)Y  

KRUSZYW 'AMANYCH 

W bran#y kruszyw !amanych ostatnia dekada przynios!a wyra&n  konsolidacj" 

w!asno%ciow . Szacuje si", #e w 2009 r. na 20 producentów, dostarczaj cych powy#ej 

1 mln t/r., przypada!o 68% ! cznej produkcji krajowej (rys. 6), a ! cznie z dalszymi 

siedmioma (produkcja 0,5–1,0 mln t/r.) ju# ponad 80% [1]. Procesy prywatyzacyjne 

w krajowym przemy%le kruszyw !amanych s  obecnie niemal zako$czone. Ostatnie 

lata przynios!y powstanie kilku silnych grup producenckich, cz"sto z udzia!em kapita-

!u zagranicznego, jak Lafarge Kruszywa, Basalt AG, Strabag (Mineral), Tarmac Kru-

szywa Polska, Colas Kruszyw, a tak#e z kapita!em polskim, np. Kopalnie Dolomitu  

w Sandomierzu, Dolno%l skie Surowce Skalne, Kieleckie KSM, PGP Bazalt SA  

w Wilkowie, Tribag Siewierz, Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach i in.  

7. ZNACZENIE KRUSZYW Z IMPORTU W KRAJOWEJ PODA)Y  

Wobec stosunkowo niskiej ceny jednostkowej kruszyw naturalnych !amanych, 

zwykle nie s  one przedmiotem obrotów mi"dzynarodowych. Jednak korzystne po!o#e-

nie kopal$ zlokalizowanych w zachodniej cz"%ci województwa dolno%l skiego w sto-

sunku do rynku wschodnich landów Niemiec okresowo stymulowa!o rozwój eksportu.  

Tabela 5 

Kierunki eksportu kruszyw naturalnych !amanych z Polski, tys. t [1, 2, 4] 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Eksport ! czny 269,3 297,9 135,0 113,9 548,7 947,8 1117,1 1034,5 975,0 793,3 

Niemcy 266,4 289,6 114,5 98,6 532,5 931,9 1098,9 1010,1 936,3 763,7 

Czechy 2,5 8,0 16,2 14,6 16,2 14,4 16,3 18,8 24,9 21,9 

pozostali 0,4 0,6 4,3 0,4 0,0 1,5 1,9 5,6 13,8 7,7 

Mia!o to miejsce w pierwszej po!owie lat 1990.  (1,3 mln t w 1994 r.) i ponownie 

od 2004 r., przy stabilizacji w przedziale 0,8–1,1 mln t/r. w ostatnim czasie (tab. 5). 

Nie nale#y jednak spodziewa* si" dalszego wzrostu takiej sprzeda#y eksportowej, 

wr"cz przeciwnie – raczej ponownego jego ograniczenia. 
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Rys. 6. Udzia  firm w krajowej produkcji kruszyw naturalnych  amanych w roku 2000 (A) i 2009 (B) 

Fig. 6. Companies’ shares in total domestic crushed aggregates production in 2000 (A) and 2009 (B) 

Brak !róde  do produkcji kruszyw  amanych w Polsce pó nocnej i wschodniej oraz 

stosunkowo wysokie koszty transportu kruszyw z po udniowych regionów kraju spo-

wodowa y pojawienie si" na tych rynkach regionalnych kruszyw importowanych. 

Decyduj#cy wp yw ma tu tzw. renta geograficzna, nieod #cznie zwi#zana z kosztem 

transportu kruszywa z miejsca produkcji do miejsca jego zastosowania.  



66 

Na rynku Polski pó nocnej wi!ksze ilo"ci kruszyw importowanych pojawi y si! 
w 1999 r. (rys. 7). Obecnie na ten rynek importowane s# g ównie kruszywa norweskie 
i szwedzkie, w marginalnej ilo"ci fi$skie. Sprowadzane s# one m.in. przez koncern 
NCC (Strabag) z w asnych kopal$ w Norwegii (kruszywa kwarcytowe i porfirowe) 
oraz w Szwecji (kruszywa granitowe, gnejsowe, diabazowe), Yeoman Poland  
Sp. z o.o. – m.in. kruszywa gnejsowe z Norwegii, diabazowe z Finlandii, okresowo 
granitowe ze Szkocji, Basalt AG – kruszywa granitowe z w asnego zak adu w Szwe-
cji. Oczywistym warunkiem op acalno"ci takich dostaw jest po o%enie tych zak adów 
w pobli%u portów lub wr!cz posiadanie w asnych nabrze%y portowych. &#cznie  
import kruszyw  amanych drog# morsk# osi#gn#  1,6 mln t w 2007 r., przy ograniczeniu 
do niespe na 1,2 mln t w 2009 r. 
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Rys. 7. Struktura importu kruszyw naturalnych  amanych do Polski 

Fig. 7. Structure of natural crushed aggregates imports to Poland 
 

Dla rynku warszawskiego oraz rynku Polski wschodniej alternatyw# s# kruszywa 
granitowe, diorytowe i bazaltowe z Wo ynia (Ukraina). Ich import pojawi  si! ju% na 
pocz#tku lat 1990. W 2007 roku import kruszyw ukrai$skich osi#gn#  rekordow# 
wielko"' 675 tys. t, jednak w ostatnim czasie uleg  on ograniczeniu o ponad 70% 
(rys. 7). Pewne ilo"ci dostaw ukrai$skich s# przerabiane we wschodniej Polsce, przede 
wszystkim w zak adach Lafarge Kruszywa w Zamo"ciu, Dorohusku, Hrubieszowie, 
Ma aszewiczach i Plancie. W ostatnich latach rozwin#  si! tak%e przygraniczny eks-
port kruszyw  amanych z Czech (na rynek górno"l#ski) oraz ze S owacji (konkuruj# 
z dostawcami lokalnymi w Karpatach). Dostawy te wzros y ostatnio do ponad 600 tys. 
t/r. Zwraca tak%e uwag! pojawienie si! od 2008 r. znacznych ilo"ci kruszyw  amanych 
niemieckich na rynku Polski pó nocno-zachodniej (rys. 7). &#czny import kruszyw 
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 amanych do Polski wzrós  z poziomu zerowego w 1991 r. do ponad 3,5 mln t w 2008 r. 
(rys. 7), przy niewielkim ograniczeniu w 2009 r. 

8. PODSUMOWANIE 

Produkcja kruszyw naturalnych  amanych w Polsce odnotowa a w ostatnich sze-
"ciu latach bezprecedensowy 120% wzrost, wynikaj#cy przede wszystkich ze skoko-
wego zwi!kszenia potrzeb krajowego budownictwa drogowego. &#czna produkcja 
tych kruszyw osi#gn! a niemal 58 mln t w 2009 r. i prawdopodobnie ok. 60 mln t 
w 2010 r. Bardzo gruntownej zmianie uleg a struktura rodzajowa wytwarzanych kru-
szyw. Zmala a rola kruszyw bazaltowych i – szczególnie – melafirowych, systema-
tycznie ros o znaczenie kruszyw granitowych, w!glanowych, a ostatnio tak%e amfibo-
litowo-migmatytowych i piaskowcowych. Wobec zmieniaj#cych si! potrzeb odbior-
ców udzia  grysów w  #cznej produkcji niew#tpliwie przekroczy  ju% 60%. 

Ostatnie lata przynios y tak%e powa%ne zmiany struktury geograficznej produkcji 
kruszyw  amanych w Polsce. Ponownie ros o znaczenie dostawców z Dolnego (l#ska 
(najwy%szej jako"ci kruszywa ze ska  magmowych i metamorficznych). Wobec mniej-
szej odleg o"ci w stosunku do najwa%niejszych miejsc u%ytkowania kruszyw  ama-
nych (najwi!ksze inwestycje drogowe) zdecydowanie wzrós  udzia  producentów 
"wi!tokrzyskich i górno"l#skich, przy malej#cym udziale dostawców opolskich. 

Istotnej zmianie uleg a krajowa koncentracja produkcji tych kruszyw. Na Dolnym 
(l#sku zdecydowanie wzros o znaczenie producentów z powiatu "widnickiego, dzier-
%oniowskiego i z#bkowickiego, przy zmniejszeniu roli regionu wa brzyskiego, z oto-
ryjskiego, jaworskiego i luba$skiego. W regionie "wi!tokrzyskim powiat kielecki 
umocni  si! na pozycji najwa%niejszego krajowego powiatu, a z drugiej strony syste-
matycznie ros a produkcja kruszyw w powiecie opatowskim i staszowskim. Rozwój 
produkcji by  mo%liwy zarówno dzi!ki powstaniu oko o dziesi!ciu nowych kopal$, jak 
te% dzi!ki budowie nowych zak adów przeróbczych przy kopalniach wznawiaj#cych 
eksploatacj! lub zmieniaj#cych profil produkcji, i wreszcie – dzi!ki modernizacji 
i rozbudowie istniej#cych mniejszych zak adów. W tym kontek"cie istotne znaczenie 
mia a post!puj#ca konsolidacja producentów kruszyw, co zapewnia o "rodki na inwe-
stycje, a tak%e pog !biaj#ce si! zwi#zki kapita owe producentów i u%ytkowników kru-
szyw. Utrzymuj#ce si! relacje kosztów transportu kolejowego, samochodowego 
i morskiego, a tak%e zmieniaj#ca si! lokalizacja wa%nych inwestycji infrastrukturalnych 
i ich po o%enia wzgl!dem krajowych dostawców, spowodowa y powa%ny wzrost im-
portu kruszyw, który do tej pory swoje apogeum – 3,5 mln t – osi#gn#  w roku 2008.  

W nadchodz#cych latach nale%y oczekiwa' kontynuacji trendów, które zaznaczy y 
si! w ostatnich kilku latach w zakresie zmian struktury rodzajowej i geograficznej. 
Trzeba zaznaczy', %e nie nale%y oczekiwa' ju% tak spektakularnego wzrostu produkcji 
 #cznej, zw aszcza bior#c pod uwag! planowane ograniczanie "rodków asygnowanych 
z bud%etu pa$stwa na inwestycje drogowe.  
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Praca powsta a w ramach projektu pt. „Strategie i Scenariusze Technologiczne  Zagospodarowania  

i Wykorzystania Z ó! Surowców Skalnych” (nr POIG.01.03.01-00-001/09), realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1, Dzia anie 1.3, Poddzia-

 anie 1.3.1 Projekty rozwojowe. 
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CHANGES ON THE ASSORTMENT AND GEOGRAPHIC STRUCTURE OF  
NATURAL CRUSHED AGGREGATES SUPPLY IN POLAND 

The paper presents basic trends of development of domestic natural crushed aggregates supply in the 
last twenty years. Changes of the assortment structure of their production were analysed in detail, taking 
into account increasing importance of aggregates made of granite, amphibolite-migmatite and 
sedimentary rocks. The basic changes in the geographic structure of crushed aggregates production in 
Poland were also characterized, especially development of their production in the eastern part of 
Dolno"l#skie Voivodeship and eastern part of  (wi!tokrzyskie Voivodeship. Importance of ownership 
consolidation for the development of crushed aggregates production was stressed. Competitiveness and 
importance of aggregates coming from the neighbouring countries were also taken into account. 

 


